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Bahnhofstr. 11 0 Prüfbericht 
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      Gruppe
Prüf ver f ahr en  Ro ckwell 

Methode HRC 
U mwertetabelle 

Material 
U mwertemethode 

Bauteilkorrektur Typ deaktiviert 
Bauteilkorrektur Durchmesser 

Härte Minimum 
Härte Maximum 

56.9 HRC 
................ 

55.0 

53.1 

51.2 

49.3 

47.4 

1 2 3 4 5 Nr. 45.4 

Anzahl Werte 5 
Anzahl OK 0 

Anzahl zu weich 0 
Anzahl zu hart 

Minimum 0 50 
Maximum �1 IT 

Spannweite 1 27 
Mittelwert 1 23 

Standard Abweichung 0 51 
Cp Wert 0 0 

Cpk Wert 33 �6 

Nr Härtewert Methode Klassifizierung Probe 
1 51.77 HRC OK 
2 50.50 HRC OK 
3 51.65 HRC OK 
4 51.05 HRC OK 
5 51.18 HRC OK 
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